Fisa Tehnica

DOMOLIT

somat

building quality

Plastifiant pentru mortare
Inlocuitor de var

Este un aditiv lichid care inlocuieste varul in
mortarele de ciment, eliminand asfel dezvantajele
survenite prin utilizarea varului :

Creste aderenta mortarului proaspat pe suport.
Prelungeste substantial timpul de prizd al
mortarului.

Actioneaza ca antrenor de aer si plastifiaza
mortarele.

Elimina total Impuscaturile tencuielii.
Imbunatateste omogenitatea mortarului, avand
ca rezultat faptul ca tencuiala nu ,,atarna”.
Creste considerabil rezistenta zidariei.

Reduce considerabil costul mortarului.

Elimind problemele legate de depozitarile de
var.

Nu contine clor sau alti agenti corosivi.

Certificat, cu marcaj CE, ca antrenor de aer —
plastifiant pentru mortare de ziddrie, 1n
conformitate cu standardul EN 934-3:T2, cu
certificatul numarul 0906-CPR-02412007.

Domenii de aplicare

DOMOLIT constituie un ajutor ideal pentru
prepararea mortarelor de zidarie, tencuielilor,
pavajelor cu placi, pavajelor cu marmura, §.a.

Caracteristici Tehnice

Culoare: maron inchis
Viscozitate: 25 mPa.s (Brookfield, +23°C)
Densitate: 1,01 — 1,03 kg/lit

Mod de utilizare

DOMOLIT se adauga la apa de amestec in timpul
prepararii mortarului. Datorita proprietatii de
plastifiere, scade necesarul de apa de amestec.

e Mortare de zidarie sau pavaje:

50 g DOMOLIT la 25 kg ciment.

Pentru prepararea unui metru cub de mortar sunt
necesare:

Ciment: 225 kg

Nisip: 0,90 m*

DOMOLIT: 450 ¢g

e Mortare pentru tencuieli:

75 g DOMOLIT la 25 kg ciment.

Pentru prepararea unui metru cub de mortar sunt
necesare:

Ciment: 250 kg

Nisip: 0,84 m’

DOMOLIT: 750 g

e Recipiente de 1 kg, 5 kg, 12 kg si 20 kg.
e Butoaie de 220 kg.

Timp de viata - Depozitare

18 luni de la data fabricatiei, depozitat in ambalaj
original sigilat, la temperaturi intre +5°C si +35°C.
Protejati-1 de expunerea directa la radiatia solara si
de inghet.

e DOMOLIT da rezultate mai bune de
lucrabilitate atunci cand se amesteca cu nisip
fin.

Supradozarea (peste 0,4% din greutatea
cimentului) scade rezistenta mortarului.
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EN 934-3:2009
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Air entraining/plasticizing admixture
for masonry mortar

EN 934-3, T2

Max chloride content: chloride free
Max alkali content: < 2.0%

Corrosive behavior: contains components only
from EN 934-1:2008, Annex A.1

Dangerous substances: none

Datele si instructiunile tehnice cuprinse in prezenta fisd tehnicd sunt rezultatul cunoasterii si experientei departamentului cercetare -

fara garantie, in cazul in care conditile din momentul aplicarii lor sunt in afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este

dezvoltare al societatii, ca si al folosirii practice a produsului. Recomandarile si propunerile privind utilizarea materialelor sunt facute c €

raspunderea utilizatorului sé se asigure cad materialul este adecvat pentru aplicarea prevazuta si conditiile lucrarii. Editarea prezentei

fise tehnice anuleaza orice alta editie anterioara pentru acelasi produs.

CERE>

EN IS0 9001




